ZELEZNICNI STANICE USTIi NAD ORLICI
- VYPRAVNI BUDOVA CP. 684 -

PETROGRAFIE

svazek D

soucast elaboratu stavebné historického priizkumu

PRO NARODNi PAMATKOVY USTAV ZPRACOVAL:
RNDr. Zdenék Staffen
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Nazev lokality
Misto odigru
Ozna&eni vzorku

Makroskopicky
popis

Metoda hodnoceni
Zpusob hodnoceni
Pouzité z¢tSeni

Mikroskopicky
popis

Vypracoval

‘Usti nad Orlici — nadrazi

. oséni dvei zapadni strany budovy

:F-4

. dedre zrnity k'emenny rezavnazelenaly piskovec

: mikroskopie
: vyhodnoceni vybrusu polaiiza mikroskopem

: standardni (32 — 126x) s fotodokumentaci

: je dolozen fotodokumentaci, kteegspuasti tohoto petrologického

vyhodnoceni. Na snimcich |ze&ipkevazujici pitomnost
Kemennych klast(Glomkd) stredre zrnité frakce, jejichZ frodni
opracovani povrchu je obti&ngijistitelné z dvoda druhotné tvorby
autigenniho (novot¥eného) kemene, ktery ddsta na jgvodnich
tlomcich tohoto mineralu a podili se tak nacpsu silicifikace, ktera
je dominujicim diagenetickym (zpayicim) procesem sedimentu.
Spolu s kemenem je mé&nvyznamnym, al€éastym tmelotvornym
¢initelem minerdl glaukonit (zeleny), ktery je tenm jednak
samostatnymi ovalnymi zrny, jednak nepravidalmyplni mezi
klemennymi Ulomky (klasty). Tento mineral vznikl chegennim
procesemdhem sedimentace a dokladaisty pivod horniny. Jeho
nebezpd z pohledu nasledného pouziti horniny &pa v pongrné
vysokém obsahu oxideleza (Fg03; 6,3 — 30,8%; FeO — 6,3%).
Vzhledem k citlivosti glaukonitu na oxigld procesy a kyselost
prostedi, dochazi k jeho rozkladu na&siQ a limonitu. Tvorba
limonitu je spojena jednak s fgemnym rezavym zabarvenim
horniny a satasré s objemovymi zrénami, které jsodasto ic¢inou
dezintegrace jeji struktury. Spolu s klimafick vlivy tak dochazi ke
spontannimu ,opadavani“ povrchu kamene. U bodného vzorku F
— 4 je tento proce&ssténé kompenzovan nezvykle vysokym stépm
silicifikace struktury sedimentu (viz fotodakentace — sisty Q).

: dodany vzorek F — 4 je charakteristickym seatitem tzv. miského

cenomanu (perucko-korycanskeé souvrstvi) svrktidy
(mezozoikum). V hodnoceném regionu je velmaBi@nym stavebnim
kamenem, pouZivanym ngefomu 19. a 20. stoleti. V okoli Usti nad
Orlici je rgkolik lomi zaloZenych v severovychodnirfidle Ustecké
synklinaly, kde byl tento materi&en (Hnatnice, Dolni HouZovec).

- RNDr. Zdetk Staffen, 12. 7. 2011



Usti nad Orlici — nadrazi
petrologické vyhodnoceni

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétSeni 32x, nikoly X
vyrazné silicifikovana struktura kfemennych klastl (srdsty), zelena zrna glaukonitu

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 32x, nikoly X
vyrazné silicifikovana struktura kfemennych klastl (srdsty), glaukonit jako tmel



Usti nad Orlici — nadrazi
petrologické vyhodnoceni

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 32x, nikoly X
pocinajici limonitizace glaukonitu (nahote) — pficina rezavého zabarveni horniny

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky

vzorek F — 4, zvétSeni 32x, nikoly X
projevy silicifikace spolu s glaukonitickym tmelem — diageneze (zpevnéni horniny)



Usti nad Orlici — nadrazi
petrologické vyhodnoceni

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 32x, nikoly X
pocinajici limonitizace (hnédé skvrny) glaukonitu a jeho dilatace s kfemennou klastikou

Piskovec kiemenny stifedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétSeni 32x, nikoly X
limonitizace glaukoniticko-kfemenné zakladni hmoty, dilatace glaukonitu s kfemenem



Usti nad Orlici — nadrazi
petrologické vyhodnoceni

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 32x, nikoly X

jemnozrnna, sporadicky se vyskytujici, slidnato-kfemenna zakladni hmota s glaukonitem

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 63x, nikoly X
jemnozrnna slidnato-kfemenna zakladni hmota s glaukonitem — detail struktury



Usti nad Orlici — nadrazi
petrologické vyhodnoceni

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky
vzorek F — 4, zvétseni 32x, nikoly X
hematitizace (limonitizace) glaukonitového tmelu, projevy silicifikace

Piskovec kiemenny stfedné zrnity, silicifikovany, glaukoniticky

vzorek F — 4, zvétSeni 63x, nikoly X
hematitizace (limonitizace) zakladni hmoty — detail
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