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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Odbér vzork U a popis vzork G

V rdmci provadéni stavebné-historického prazkumu nadrazni budovy &p. 684 v Usti nad
Orlici byly z vytipovanych hodnotnych prvk( exteriéru a interiéru odebrany vzorky pro
laboratorni Setfeni. Prlizkum je zaméfen zejména na vyvoj barevnosti plasté budovy, dale na
zakladni prlzkum povrchovych Uprav oken a dvefi, petrografické ureni litotypu kamene
pouzitého v soklové €asti budovy a na rozbor omitkové malty, ze které je vytvofena narozni
rustika. Vybér vzorkl navazuje na existujici SHP stavby.

Prehled odebranych vzorkd véetné popisu mist jejich odbéru je uveden v tabulce 1,
mista odbéru jsou dale vyzna¢ena na planech na obrazku 2 a 3. Stranové oznaceni odpovida
Celnimu pohledu na popisovanou ¢ast budovy nebo prvek. Vysledky jsou Fazeny podle
materiala.

Ident. éislo

Misto odb éru, material Provedena analyza
vzorku
124-55-11 |exteriér, kamenny sokl, JZ naroZzi stratigrafie povrch. Uprav
125-55-11 exterier, J fasada, kamenné osténi zleva druhého okna | stratigrafie povrch. Gprav
v pfizemi
126-55-11 | exteriér, Z fasada, kamen osténi dvefi petrografie
128-55-11 exteriér, J veranda, vychodni strana, kamenné osténi | stratigrafie povrch. Uprav
pravych dvefi
130-55-11 | exteriér, J veranda, levy sloupek, Zelezna patka stratigrafie povrch. Gprav
131-55-11 |exteriér, J veranda, levy sloupek, dfevo nad hlavici stratigrafie povrch. Uprav

rozbor malty, stratigrafie

132-55-11 | exteriér, pravé narozi J verandy, omitkova rustika povrch. iprav

133-55-11 exteriér, S fasada, 1 .patro, omitkova vypln stratigrafie povrch. Uprav
hrazdéného zdiva v blizkosti zprava prvniho okna
134-55-11 exteriér, S fasada, 1 .patro, drevény tram hrazdéni stratigrafie povrch. Uprav
v blizkosti zprava prvniho okna
e exteriér, S fasada, 1 .patro, difevény ram zprava stratigrafie povrch. Gprav
135-55-11 prvniho okna
interiér, Z k¥idlo, 1. patro, obloZzkovéa zaruben dvefi stratigrafie povrch. GUprav
136-55-11 | onodiste
interiér, Z kfidlo, 1. patro, kuchyn vlevo od schodisté, | stratigrafie povrch. Gprav
137-55-11 oxs e
vnéjsi strana vnitiniho rdmu okna
138-55-11 interiér, V kfidlo, 1. patro, pokoj pfednosty, obloZzkovéd | stratigrafie povrch. Uprav
zaruben levych dvefi mezi pokoji
139-55-11 interiér, Z kfidlo, pfizemi, vnitfni strana dvoukfidlych stratigrafie povrch. uprav

dvefi z prchodu ke schodisti, fladr

Tabulka 1: Popis mist odbéru vzorkd
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139-55-11

132-55-11
130-55-11
131-55-11

128-55-11

125-55-11

| 56
—— N 1935511
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=

Obrazek 2: Pldorys pfizemi, planek mist odbéru vzorki
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Obréazek 3: Pldorys prvniho patra, planek mist odbéru vzork
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Postup
Vzorky byly zdokumentovany a studovany pod mikroskopem.

Stratigrafie povrchovych Gprav

Vybrany dlomek vzorku byl zalit do pryskyfice Dentakryl a vybrouSen. Nabrus byl
pozorovan mikroskopem Leica DML v dopadajicim viditelném a UV svétle (UV fluorescence).
Do protokolu byly zafazeny nejvice representativni vzorky. Fotografie byly pofizeny digitalni
kamerou Leica DFC 280 a zpracovany softwarem firmy Leica. Do protokolu jsou zafazeny
snimky UV fluorescence pouze u vzorkd, které alesport mirnou fluorescenci vykazovaly.

Rozbor malty

Odebrany vzorek malty byl dokumentovan fotograficky s méfitkem a jeho struktura byla
zachycena pfi pozorovani na fezu. Z dezintegrovanych €asti vzorkl zkoumanych malt byl
v 10 % HCI rozpustén uhli¢itanovy podil. Za prfedpokladu, Ze kamenivo neobsahuje uhli€itany,
je rozpustna €ast tvofena prevazné uhliCitany z pojiva malty. Nerozpustny zbytek byl podroben
sitové analyze s pouzitim sit o prdméru oka 0,16; 0,25; 0,5; 1; 2,5 a 5 mm. Na zéakladé
hmotnosti jednotlivych frakci byl sestaven graf distribuce nerozpustného zbytku.

Petrografie kamene
Petrologicky rozbor odebrané horniny proved! externé& RNDr. Zdené&k Staffen, protokol je
uveden v pfiloze.

Pozn.: Barevné odstiny na reprodukcich vzorkd a povrchovych vrstev, se zpravidla lisi
od barevnych odstind uréenych vizualné in situ. K barevnému posunuti mdze dochéazet vlivem
pouziteho zvétSeni pfi pruzkumu a dokumentaci vzorku pomoci mikroskopu a v dusledku
nedokonalosti reprodukéni techniky (fotoaparat, fotografické procesy, tiskarna, pfipadné
skener). Pro objektivni uréeni co nejvérnéjsSiho barevného odstinu vrstev je nutna komparace
laboratorni analyzy s vysledky terénniho prdzkumu.
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Stratigrafie povrchovych Uprav, petrografie kamene a slozeni omitek

FASADY - KAMENNE PRVKY - diskuse k vysledk @m je uvedena na zav ér kapitoly

124-55-11 exteriér, kamenny sokl, JZ narozi

Obrazek 4: Misto odbéru vzorku 124-55-11

i ST & ;i

Obrazek 5: Makrosnimek vzorku 124-55-11
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Obrézek 6: Stratigrafie vzorku 124-55-11, dopadajici viditeIné svétlo

vrstva

popis

6

Sedocgerny natér se stopou ¢ervenym nadechem

Sedocerny natér

cerny natér

svétle Sedy natér

fragment SedoCerného az ¢erného natéru

R IN Wb~ O

SedocCerny natér

0

kamen

Tabulka 2: Popis nalezenych vrstev vzorku 124-55-11
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exteriér, J fasada, kamenné osténi zleva druhého okna

125-55-11 . .
v pfizemi

e SR
Obréazek 7: Misto odbéru vzorku 125-55-11

Obrazek 8: Makrosnimek vzorku 125-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

2
1
0
—
200 um
vrstva popis
2 svétlejSi Sedé okrovy natér, na povrchu depozity necistot
1 tmavy Sedy natér s nadechem Cervené, na povrchu
depozity necistot
0 kamen

Tabulka 3: Popis nalezenych vrstev vzorku 125-55-11
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exteriér, J veranda, vychodni strana, kamenné osténi

128-55-11 . ”
pravych dvefi

Vzorek souvrstvi natérd byl odebran bez podkladniho materialu (kamene), odebrano vsak bylo
kompletni souvrstvi natér(

Obréze- 10: sto odbéru vzorku 128-55-11

Obréazek 11: Makrosnimek vzorku 128-55-11
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12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 —
* - 100 um
Obrézek 12: Stratigrafie vzorku 128-55-11, dpadajicf iditelné svétlo
vrstva popis
12 bily natér, na povrchu necistoty
11 4 souyrstvi éedgmo@rych_nétérﬂ S velkymi, zrny tmavé
modrého nebo ¢erného pigmentu a okrovych vrstev
10 tenky bily natér, na povrchu necistoty (?)
9 svétle okrovy natér, na povrchu nedistoty
8 bily az Sedobily natér, patrné podkladni
7 tenky Sedy natér
6 natér krémového odstinu, povrchové necistoty (?)
5 tenky svétle Sedy natér, patrné podklad
4 n,é.t,él’ krémoyého odstinu, spuéévstl’ vrstvy jsou fragmenty
bilého materialu,, povrchové necistoty
3 svétle _é,edé vrstva nété[u,, patrné pgdklad, soucasti
vrstvy jsou fragmenty bileho materialu
5 souvrstvi dvou az, tFi bll'zkycb bévi'ovych natérd, na
povrchu souvrstvi povrchové necistoty
1 bily natér &i Stuk, patrné podkladni natér

Tabulka 4: Popis nalezenych vrstev vzorku 128-55-11
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

126-55-11 exteriér, Z fasada, kamen osténi dveri

Petrografie kamene

L

Obréazek 14: Makroskopicky snimek kamene vzorku 126-55-11

Byl odebran kamen, ze kterého je zhotoven sokl budovy a dalSi kamenické prvky véetné
kamennych osténi. Vzorek byl uréen jako stfedné zrnity glaukoniticky piskovec perucko-
korycanského souvrstvi svrchni kfidy. Tento litotyp lokalniho zdroje (Hnatnice, Dolni
HouZovec) je mistné bohaté uzivan jako stavebni kamen. Celkova zprava z petrografického
prizkumu je uvedena v pfiloze.
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Diskuze k povrchovym Gpravam a slozeni kamennych pr vk fasady:

Na vzorku z kamenného soklu (vzorek 124) byly nalezeny ¢erné natéry a mladsi natér
svétlejSi Sedé. Kamen z osténi okna v pfizemi (vzorek 125) nese odliSné natéry v hnédych
tonech. Zda byly tyto kamenné prvky pavodné bez natéru nelze na zakladé téchto vzorki
rozhodnout.

Kamenna osténi dvefi jizni verandy (presentovan vzorek 128) byla mnohokrat
upravovana, nejstarSi zde se vyskytujici Upravy jsou bézové, nasleduji spiSe svétlé natéry
v okru a smetanovém tonu. Zajimavym zjiSténim je (opakovany) vyskyt Sedomodrého natéru,
ktery byl zaznamenan na vSech tfech zkoumanych vzorcich. Z provedeného prizkumu nelze
jednoznacné soudit, zda byly portaly plvodné natirané, ale je to pravdépodobné. Nékteré Casti
kamennych prvkl jsou v souCasnosti kryté (domodelované) Stukem.

Kamen, ze kterého je zhotoven sokl budovy a dalSi kamenické prvky v€etné kamennych
osténi, je stfedné zrnity glaukoniticky piskovec perucko-korycanského souvrstvi svrchni kridy.
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FASADA - OMITANE PRVKY

132-55-11 exteriér, pravé narozi J verandy, omitkova rustika

ML v s

v

(nejkompletnéjsi) statigrafii natérd na omitce.

Obrazek 16: Makrosnimek vzorku 132-55-11, tlomek o délce cca 3 cm
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200 um

-4

i 5.0
u 132-55-11, dopadajici viditelné svétlo

Obréazek 17: Stratigrafie vzork

vrstva popis

4 natér okrovo hnédého odstinu, na povrchu silna vrstva
necistot

svétly oranZovo rlZzovy natér, vrstva depozitt

2 Sedo bily nehomogenni natér, patrné podkladni

1 natér okrovo hnédého odstinu, na povrchu silna vrstva
necistot

0 podkladni omitka

Tabulka 5: Popis nalezenych vrstev vzorku 132-55-11
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exteriér, S fasada, 1 .patro, plocha vyplné hrdzdéného zdiva

133-55-11 | blizkosti zprava prvniho okna

Obrazek 18: Misto odbéru vzorku 133-55-11

Obrazek 19: Marosnlmék vibr'krd‘ 133:55-11 H
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Obrazek 20: Stratigrafie vzorku 133-55-11, dopadajici viditelné svétlo

natér okrovo hnédého odstinu, na povrchu silna vrstva
necistot

svétly oranZovo rlizovy natér, vrstva depozitt

w (631

Sedo bily nehomogenni natér, patrné podkladni

N

natér okrovo hnédého odstinu ve fragmentech, misty na
povrchu vrstva necistot

1

bila vrstva natéru, na povrchu nedistoty

0

omitkova malta

Tabulka 6: Popis nalezenych vrstev vzorku 133-55-11
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132-55-11 exteriér, pravé narozi J verandy, rustika

Popis malty: nérozni rustika je tvofena pevnou, soudrZznou omitkovou maltou. Matrice je
okrova, brousitelna bez zpevnéni. Podil kameniva v malté je relativné nizky. Tyto indicie vedou
k domnénce, Ze pojivem je hydraulické vapno (kufStejn).

)
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Obrazek 23: Makrosnimek vzorku 132-55-11, ulomek o délce cca 3 cm

Zkoumana malta je hrubozrnna, velmi pevna a soudrzna, matrice malty je okrové az
okrovéhnédeé barvy.

Nerozpustna ¢ast malty predstavuje 52% a lze ji ztotoznit s kamenivem a nerozpustnym
zbytkem pojiva. Distribuce kameniva malty je zna¢né Siroka, jednotlivé frakce jsou zastoupeny
pomérné rovnomeérné. Vyjimku tvofi nejjemnéjSi a nejhrubsi frakce, které nad ostatnimi
prevazuji. NejjemnéjSi podil nerozpustné ¢asti malty je vSak do urCité miry zfejmé tvoren také
nerozpustnymi soucastmi pojiva. NejhrubSi frakci kameniva potom tvofi opracovany Stérk a
valounky az do velikosti cca 1 cm. Jednd se predevSim o vyrazné opracované ulomky
vyvielych hornin, pravdépodobné narGzoveélé Zuly.

Pojivo, které je vmalté =zastoupeno v nadprimérné mife, odpovida typové
hydraulickému vépnu. To je v souladu s dobou vzniku stavby v druhé poloviné 19. stoleti, kdy

v rv

hydraulicka vapna doSla velkému rozsifeni.

1 i
| . j & ‘-!\ ‘
Obrazek 24: Frakce kameniva zkoumané malty vzorku 132-55-11
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Kumulativni distribuce kameniva
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Graf 1. Kumulativni distribuce nerozpustného zbytku (kameniva)
zkoumané malty vzorku 132-55-11

Diskuze k povrchovym Upravam a sloZzeni omitkovych p rvk G:

Ze stratigrafie natérl na omitce narozni rustiky vyplyva, Ze omitka byla natirana. Nejstarsi
dochovana vrstva je v okrovo hnédém odstinu, dalSi presentacni Uprava byla v oranzovo
rizovém odstinu, stavajici Uprava je v hnédo okrovém odstinu. Presentacni Upravy jsou
zasSpinény necistotami. Narozni rustika je provedena v malté s hydraulickym pojivem.

Na povrchu téchto ploch je pod souvrstvim natérd shodnym s rustikou jesté bily natér.
Tento natér je zaSpinény necistotami, takZze lze usuzovat, Ze tato Uprava byla presentaéni
Upravou, ale patrné jen po kratkou dobu. MlZe se jednat o dusledek technologického postupu.
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FASADA - D REVENE PRVKY

exteriér, S fasada, 1 .patro, trdm hrazdéni v blizkosti zprava

134-55-11 prvniho okna

Obrazek 25: Misto odbéru vzorku 134-55-11

Obréazek 26: Makrosnimek vzorku 134-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

vrstva popis
3 cihlové ¢erveny natér
2 fragment hnédého natéru
1 fr:agrpenty tenkého cihlové ¢erveného natéru pfimo na
drevé
0 dievo

Tabulka 7: Popis nalezenych vrstev vzorku 134-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

135-55-11 exteriér, S fasada, 1 .patro, vnéjSi ram zprava prvniho okna

Obréazek 28: Misto odbéru vzorku 135-55-11

Obrazek 29: Makrosnimek vzorku 135-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Obé.zek-30: Sfrafigrafie, dopadajici viditelné svétlo

vrstva popis
3 zeleny natér, povrchové znedisténi
2 tenky zeleny natér, povrchové znecisténi
1 zeleny natér pfimo na dreve, vrstva depozitl
0 dfevo

Tabulka 8: Popis nalezenych vrstev vzorku 135-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

131-55-11 exteriér, J veranda, levy sloupek, dfevo nad hlavici

Obrazek 31: Misto déru vzorku 131-55-11

Obréazek 32: Makrosnimek vzorku 131-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Obrazek 33: Stratigrafie vzorku 131-55-11, dopadajl'cividitelné svétlo

vrstva popis

7 fragmenty hnédého natéru

jasné oranzovy natér

oranzovo hnédy natér s hrubSim plnivem

okrové hnédy natér s hrubSim plnivem

cerveno oranzovy natér s hrubSim plnivem

tmavsi okrové hnédy néatér s hrubSim plnivem

R INW| b~ OO

okrové hnédy natér s hrubSim plnivem, depozity necistot

0 dievo
Tabulka 9: Popis nalezenych vrstev vzorku 131-55-11
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Diskuze k povrchovym apravam d  fevénych prvk a fasady:

Na ramu okna v 1. patfe byly nalezeny opakujici se zelené natéry.

Na vzorku z dievéného hrazdéni a difevéné pfipory nad hlavici litinového sloupu byly
nalezeny shodné starSi natéry hnédé a mladSi oranzové barvy. Vyskyt depozitd neni mezi
jednotlivymi presentanimi Gpravami vyrazny.
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

PODPERNE SLOUPY EXTERIER - KOVOVE PRVKY

130-55-11 exteriér, J veranda, levy sloupek, Zelezna patka

Obrazek 34: Misto odbéru vzorku 130-55-11

1cm

Obrazek 35: Makrosnimek vzorku 130-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

10
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100 um
Obrazek 36: Stratigrafie, dopadajici viditelné svétlo
vrstva popis
10 okrové hnédy natér, vrstva depozitl
9 Sedocerny natér s cervenym nadechem, vrstva depozitl
Sedy natér, vrstva depozitl (?)
7 Sedobily natér, patrné podkladni
6 cihlové Oc“:erveny natér s hrubSim plnivem, vrstva
depozitl
5 hnédo Cerveny natér s hrubSim plnivem
4 Sedobily natér, vrstva depozitu
3 tmavsi jemny Zluty natér, vrstva depozitd
2 jasné Zluty natér s hrubSim plnivem, vrstva depozitt
1 dvé souvrstvi osm.i oranvi_ovych natéru, patrné sufikem,
na povrchu depozity necistot
0 korozni produkty Zeleza (?)

Tabulka 10: Popis nalezenych vrstev vzorku 130-55-11
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Diskuze k povrchovym Gpravam kovovych prvk G exteriéru:

Na vzorku z litinové patky sloupu byly kromé Cetnych oranZovych (zfejmé sufikovych)
natért nalezeny (velmi pravdépodobné pohledové) natéry Zluté barvy, mladsi natér bily, dale
chronologicky natéry Cervenohnéde, Sedé a hnédé.
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

INTERIER - DREVENE PRVKY

136-55-11 interiér, Z kfidlo, 1. patro, obloZkova zaruben dvefi schodisté

Obréazek 38: Makrosnimek vzorku 136-55-11

31/39

ValdStejnské nam. 3, 118 01 Praha 1 - Mala Strana, P. O. BOX 84
Tel: +420-257010111, Fax: +420-257531678 , E-mail: up@up.npu.cz , ICO: 75032333



55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

100 pm

Obrazek 39: Stratigrafie vzorku 136-55-11, dopadajici viditelné svétlo

vrstva popis

5 svétlejSi natér kremoveé barvy

4 natér krémové barvy s hrubSim plnivem

3 bily natér

2 hnédy natér, fladrovani (?), povrchové depozity

1 hnédy.nétér pfimo na dfevé, fladrovani (?), povrchové
depozity

0 dievo

Tabulka 11: Popis nalezenych vrstev vzorku 136-55-11

32/39

ValdStejnské nam. 3, 118 01 Praha 1 - Mala Strana, P. O. BOX 84
Tel: +420-257010111, Fax: +420-257531678 , E-mail: up@up.npu.cz , ICO: 75032333



55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

interiér, V kfidlo, 1. patro, pokoj pfednosty, obloZzkova

138-55-11 zaruben levych dvefi mezi pokoji

113
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Obrazek 40: Misto odbéru vzorku 138-55-11
1cm
]

Obrazek 41: Makrosnimek vzorku 138-55-11
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Obrazek 42: Stratigrafie vzorku 138-55-11, dopadajici viditelné svétlo

vrstva

popis

9

silny bily natér

tenky bily natér

fragment bilého natéru

souvrstvi cca 8 bily natéru, povrchové depozity

hnédé okrovy natér, povrchové depozity

zahnédly lak

W b~ 01O | N |00

Sedé okrovy néatér

N

hnédé okrovy néatér, zfejmé druha vrstva natéru 1,
povrchové depozity nebo fladr (?)

1

hnédé okrovy natér pfimo na dfevé

0

drevo

Tabulka 12: Popis nalezenych vrstev vzorku 138-55-11
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

interiér, Z kfidlo, pfizemi, vnitini strana dvoukfidlych dvefri

1395511 2 prichodu ke schodisti, fladr
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Obréazek 43: Misto odbéru vzorku 139-55-11

1cm

Obrazek 44: Makrosnimek vzorku 139-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

- S e el
Obréazek 45: Stratigrafie vzorku 139-55-11, dopadajici viditelné svétlo

vrstva popis
3 tenky nacervenaly natér, lak (?)
2 hnédy fladr
1 svétly okrovy natér s hrubSim plnivem
0 dfevo

Tabulka 13: Popis nalezenych vrstev vzorku 139-55-11

Diskuze k povrchovym Gpravam dve  Fi v interiéru:

Vzorek ze zarubni dvefi v 1. patfe zapadniho kfidla za schodistém (vzorek 136) patrné
doklada pavodni tmavé pojednani s fladrem. Tato Uprava se dvakrat opakuje, nasleduji mladsi
natéry bilé a smetanové bilé barvy. Druhy zkoumany vzorek ze zarubné& dvefi pokoje
prednosty ve vychodnim kfidle budovy (vzorek 138) vykazuje podobnou vystavbu, mladsi bilé
az kremové natéry jsou vSak vyrazné cetnéjSi. Vzorek z dvoukfidlych dvefi v prichodu do
vychodniho kfidla nadrazi (vzorek 139) ukazuje pravdépodobné jedinou puvodni Upravu, a to
fladrovani. Oproti uvedenym fladrim je vtomto pfipadé pouzit vyrazné svétlejSi podklad
(zakladni natér).
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

137-55-11

interiér, Z kfidlo, 1. patro, kuchyn vlevo od schodisté, vnéjsi
strana vnitfniho rdmu okna

77
T e

Obrazek 46: Misto odbéru vzorku 137-55-11

Obrazek 47: Makrosnimek vzorku 137-55-11
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55-11 — nadraZi &p. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP
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Obréazek 48: Stratigrafie vzorku 137-55-11, dopadajici viditelné svétlo

vrstva popis

7 silny krémové bily natér

bily natér, povrchové depozity

bily natsr

hnédé okrovy natér, povrchové depozity

tenky svétle okrovy natér

fragmenty hnédé okrového natéru

R INDN W S~ OO

fragmenty bilého natéru

0 drevo
Tabulka 14: Popis nalezenych vrstev vzorku 137-55-11

Diskuze k povrchovym Upravam oken v interiéru:

Vzorek z rdmu okna kuchyné v zapadnim kfidle (vzorek 137) nese puvodni okrové az
svétle hnédé natéry, pravdépodobné fladrovani. MladSi natéry jsou opét bilé a krémové barvy
(misty pronikla bila Gprava pod starSi svétle hnédé natéry).
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55-11 — nadrazi ép. 684 v Usti nad Orlici, podklad pro SHP

Souhrnna diskuze k povrchovym Gpravam prvk G v interiéru:

V interiéru bylo zkoumano pouze nékolik vytipovanych pavodnich prvkd — ram okna,
zarubné a vypln dvoukfidlych dvefi.

Patrné jen barevnost vyplné dvoukfidlych dvefi je puvodni. Barevnost dalSich
zkoumanych prvkl je v souCasnosti zménéna. Ram okna byl puvodné svétle hnédy, dnes je
v lomené bilé. Oblozky zarubni byly pivodné v hnédém fladruj, dnes jsou bilé.

Zaver

Provedeny prazkum v zakladnim rozsahu zachytil stratigrafii povrchovych Gprav
vybranych hodnotnych prvku, popsal autentickou maltu, ze které je zhotovena rustika a povrch
vyplni hrdzdéni fasady a urcil piskovec soklové ¢asti a dalSich prvkd budovy nadrazi ¢p. 684

v Usti nad Orlici. V protokolu uvedena zjiténi je vhodné dale interpretovat v $irSich
souvislostech probihajiciho stavebné historického prizkumu budovy.

Praze dne 14. ¢ervence 2011 Y

Ing. Petk Kunes

Ing. Dagmar m:wé, Ph.D.
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